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１．概要（Summary） 

スズとマグネシウムの酸化物が紫外線に誘起され着色

する現象が報告された。光によって色が変わる現象はフ

ォトクロミズムと呼ばれこれまで主に有機化合物に関して

多く報告されてきた。しかし本材料のように無機系の物質

で起こることは非常にめずらしく特に黒色化するなど原理

的にも興味深い。 

さらに本材料が蓄電池として機能することが併せて報

告されたものの LED を点灯させるというデモンストレーシ

ョンしかなされておらず、フォトクロミズムが起こるメカニズ

ムや蓄電池となるメカニズムに関しては未だ解明されてい

ない。本研究ではフォトクロミズムが起きた領域とそうでは

ない領域の違いがどこにあるかを明らかにすべく RBS に

より測定した。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

ラザフォード後方散乱(RBS)測定装置 

【実験方法】 

ITO が 200 nm 程度成膜されたガラス基板上にズス・

マグネシウムの薄膜を合成する。Nd: YAG の２倍波を用

いターゲットディスクを蒸発させた。パルス当たりのエネル

ギーは 30 mJで焦点距離 300 mmのレンズで集光して

いる。成膜した基板を大気中において 200-300 C で加

熱することで酸化膜にした。その後、面発光水銀ランプ 

(254 nm, 9.1 mW/cm2) を照射することでフォトクロミック

現象を誘起した。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 1にフォトクロミック現象が起きたサンプルの写真を

示す。最適な成膜条件が不明なため着色現象は部分的

におき、大気中での加熱、水銀ランプによる処理を繰り返

すたびにその場所は移動する。着色が起きた場所、起き

たものの消えた場所、起こらない場所を選び本利用装置

により成分分析を行った。 

定量的な値が得られるものの現時点では ITO膜(インジ

ウムにスズをドープ)内にもスズが存在するため実験結果

を解析するのが難しい状況である。さらにマグネシウムが

軽元素であり、重いインジウムの上にあるため検出が難し

く今のところ組成を明らかにすることは出来ていない。今

後 ITO 無しでフォトクロミズムが起きるかなど対応策を検

討中である。 
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Fig. 1 Image of the photochromic sample. 


